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Wir Gber uns

Triflex

A International titiges Familienunternehmen
der bauchemischen Industrie mit Sitz und
Produktionsstandort in Minden/Westfalen

A Fuhrender Anbieter voystemLdsungen
der seine Kunden ausschlief3lich im
Direktvertrieb beliefert

A Anwendung der Produkte nur durch
geschulte & zertifizierte Fachbetriebe

A Referenzen aus uibet0 Jahren Erfahrung
in der Abdichtung und Beschichtung von
Bauwerken sowohl im Neubau als auch
in der Sanierung.

Unternehmensprasentation | Profil

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer

Triflex

KennzahleriflexGruppe

Umsatz MpPH aA2d
Mitarbeiter 670 I
Kunden 4600 i
QMS/UMS

Triflexzertifiziert nach 1SO 9001

Unser Produzent Follmann nach
ISO 9001 und 14001

Unternehmen defFollmannGruppe

DEUTSCHLANDS 4*
[ZWX@I= BESTE ARBETGERER

e 2014

———

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer

08.04.2019



© Triflex GesmbH Osterreich

Unternehmensprasentation | International

Triflex

Wir sind in mehr als 20 Landern aktiv.

Zentrale

Schwestergesellschaften

Vertriebsbiros

Vertriebspartner

Deutschland

Grof3britannien | il i
Niederlande e
Belgien
Schweiz
Osterreich

Italien
Frankreich
Polen
Turkei

Europa
USA y : 4
weltweit e .

Unternehmensprasentation | Historie

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer

Triflex

Unsere Geschichte von 1977 bis heute.

1984

Buindelung der
Bauchemie in der
TriflexDeutschland

1977 1987
Produktentwicklung
der URHarze unter
der MarkeTriflex

schnell reaktive
PMMAHarze im
Produktsortiment

2001

Erste Européische
Technische Zulassung
(ETA) mit GEennzeichen
fur Flussigabdichtungen

1988

Triflex(U.K.) Ltd., Vertriebsbiiro
GroRbritannien TriflexBelgien

>

1997 2006 2010
Produktions TriflexGesmbH,
aufnahme in den USA  Osterreich

Vertriebsbiiro 2015
. Vertriebsbii
1990 2004 2008 Triflex Frankreich Treifrkg;enslrkuerio
TriflexB.V., Vertriebsbiro Vertriebsbiro

Vertriebsbiiro

Niederlande TriflexSchweiz TriflexItalien Triflex Polen 2011
Markteintritt
2005 2009 Russland
Vertriebsbiro TriflexGmbH,
TriflexOsterreich Schweiz 2012
TriflexBVBA,
Belgien

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer

08.04.2019



© Triflex GesmbH Osterreich 08.04.2019

[ ]
Unternehmensprasentation | Nachhaltigkeit und Umweltschutz Tﬂﬂex

Wir Ubernehmen Verantwortung fir Mensch und Natur

Umweltschutz ist bei uns fest in den Unternehmenszielen
verankert und hat seit jeher einen hohen Stellenwert.

2 A NJ dzy G SN& (i N ReSpgnsible\ ISNE ¢ A 6 N
verantwortliches Handeln und eine sichere Zukuntt.

]
55| DEUTSCHE 5
BAUCHEMIE

RESPONSIBLE CARE
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[ ]
Unternehmensprasentation | Engagement Tﬂﬂex

Wir engagieren uns.

Triflexengagiert sich national und international in Fachverb&nden und Gremien, um das Know
how rund um Flissigkunststoffe und Kaltplastiken im Hacld Tiefbau zu verbreitern.

B/ TUV 9O osma &_..m

BAUFORSCHUNG AUSTRIA

stl-v-r.!l . fﬂ % w
L) i ﬁ AGH " o suissetec
@ Vel

Eilr3C \coqmp

ROOFING CONTRACTCRS LIMITED)|
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http://www.vci.de/
http://fonds.vci.de/
http://www.dgnb.de/
http://www.bgib.de/
http://www.bauforschung.de/
http://www.ibk-darmstadt.de/
http://www.ifd-roof.eu/
http://www.dsgs.de/
http://www.dhbv.de/
http://www.dachgaertnerverband.de/
http://www.parken.de/
http://www.gussasphalt.de/
http://www.gussasphalt-im-hochbau.de/
http://www.gh-schweiz.ch/
http://www.suissetec.ch/
http://www.assimpitalia.it/
http://www.dekarz.com.pl/
https://www.tuev.at/
http://www.austrianstandards.at/
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Triflex

TriflexOsterreich
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Triflex
Triflex

Gemeinsam gelost.

Triflex GesmbH
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
Osterreich

Tel.: 06233 20089
Fax.:06233 20089 10
www.triflex.at
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riflex

Karl Hofer Petra Egger
Assistentin d. Ges

0699/133 133 14 06233/20089

karl.hofer@triflex.at petra.egger@triflex.at

2>y

L |

Matthias Preizs ChristianBortoli

GVL Niederdsterreich und  GVL Tirol | Vorarlberg
Burgenland

0664/ 61 99 536 0699/133133 24
matthias preizs@Uiflex.at _christian.bortoli@triflex.at

E

ThomasGabauer

GVL Steiermark
Architektenberatung Ost
0664/ 88 410 334
thomas.gabauer@trifiex at

£

Norbert Horner

Leiter Technik Osterreich
GVL Karnten | Osttirol
0699/133 13354
norbert.hoerner@triflex.at

i
Martin Kastl
Beauftragter ONORM
GVL Wien

0699/133 133 64
martin.kastl@triflex.at

Richard Kern Sebastian Reyer
Leiter Anwendungstechnik Architektenberatung West
0676/ 42 90 510 0664/ 1184 706
richard kern@triflex.at sebastian.reyer@triflex.at

Thomas Resch Erich Schmid
Parkhaus GVL Salzburg | Oberdsterreich
GVL Salzburg | Oberésterreich

0699/133 133 44 0664 / 88 410 332
thomas.resch@triflex.at erich flex.al

Anwendungsbereiche
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Triflex

Radwege

Parkhauser
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Triflex

Anforderungsgerechte Lésungen und eine
zufriedenstellende Leistungserbringung werden im
Wesentlichen vorfiinf Faktoren bestimmit:

T Kundenwiinsche

T Planung und Regelkonformitét
T Material- und Systemauswahl
T Spezielle Anforderungen

T Verarbeitungsqualitat

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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Triflex

T Kundenwinsche
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15



© Triflex GesmbH Osterreich 08.04.2019

Balkone im Wandel der Zeit Triflex

Fruher

Anforderung: Hauptsache Dicht!

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer

Balkone im Wandel der Zeit Trif'gx

Heute
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Evolution des Balkons Triflex

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer

Evolution des Balkons Trif'gx

Die Evolution des Balkons

a&AGKSGALT &aAGKSGALZ &

Funktionalitat und Konformitéat
werden vorausgesetzt!

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[
Kundenwiinsche unerorstellungen Tﬂﬂex
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[ ]
Kundenwiinsche unerorstellungen Tﬂﬂex
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[ ]
Kundenwiinsche unerorstellungen Tﬂﬂex
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[ ]
Kundenwiinsche Tﬂﬂex

Der zu revitalisierend8alkon

£ =y .

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[ ]
Kundenwiinsche Tﬂﬂex

Der zu revitalisierend8alkon
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[ ]
Kundenwiinsche Tﬂﬂex

Der zu revitalisierend8alkon
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Triflex

T Kundenwiinsche

T Planung und Regelkonformitét
I Spezielle Anforderungen

T Material- und Systemauswahl
T Verarbeitungsqualitat

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[ ]
Planung und Regelkonformitat Tﬂﬂex

A Fir eine fachgerechte Revitalisierung von Balkofemassen und
Laubengangen mit Reaktionsharzen ist 2irsammenspiel zwischen
Planer und dem Ausfiihrendeainerseits sowie demusfiihrenden und
dem Systemanbieteandererseits unabdingbar.

A Einefachmannische Beurteilunges
Istzustands (Untergrundbeurteilung) der
zu sanierenden Flachen sollte samtliche
Teilbereiche des Bauteiles umfassen.

ERFOLG.

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer

27

13



© Triflex GesmbH Osterreich

[ ]
Planung und Regelkonformitat Tﬂﬂex

ONORM
B 3691

Ausgabe: 20192-01

Planung und Ausfiihrung von Dachabdichtungen

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer

ONORM B3691 Tfif|ex

Die ONORMmuss nicht unbedingt vertraglicher Bestandteil sein, wird sie jedoch
vereinbart,ist sieauchbindendfur alle Vertragspartner

Hinweis wenn pN B2110 angegeben ist, ol f Weftragsbestimmungen fir
Bauleistunger? S NJ @ S NIi NdanBsingaleldIN@RMemngenommen!)

Die ONORM B3691 enthalt die Regeln fur die Planung und Ausfilhrung von
Dachabdichtungemit Bitumen und KunststoffoahnersowieFliissigabdichtungen

Dachaufbautermit einer Nutzungsdaueron weniger als funf Jahren,Abdichtungen
unter Gelandeniveawalsaucherdberiihrt sind nicht GegenstanalieserONORM

Balkonplatten und auskragende Bauteile aus wasserundurchlassigenund
feuchteunempfindlicherBaustoffen(z.B. Betonfertigteile)sind nicht Gegenstandder
ONORMB3691

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[ ]
Zuordnung der abzudichtenden Bauteile zu den ONORMEN Tﬂﬂex

— (ONORM B 3691

Damit ist auch definiert, dass alle Steildach
feuchteempfindlichenBaustoffe Inhalt |
der ONORM B3691 sind! F Flachdach

Balkon ( ]J% i Hﬁl Begriintes Dach
o

Terrasse L] | owonus sz

Al \
-ONORM 8 3892 [mam1
! " Balkon Fremdbelag

’—M 08.07.03 ONORM B 3601

-

OMORM B 3682 —

[QWBM [mlm ——

Tatsache ist, dass die Norm keinen Unterschied zwischen dem tatsachlichen Dach unc
einem Balkon, einer Terrasse oder einem Laubengang macht!

30
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[ ]
Planung entsprechend ONORM B3691 Tf'flex

5.3 Nutzungskategorien und Nutzungsdauer von {Flilsigkunststoffen)
5.4 Regelgefalle
5.6 Tab. Anforderungen an den Untergrund

A Rauheit
A Ebenheit (siehe auch ON DIN 18202)
A Sauberkeit
A Trockenheit
5.6.1 Untergrinde aus Beton
A Zulassige Rissbreiten

6.5 Tab 8Bemessung von fllissig aufzubringenden Dachabdichtungen
6.5.5 Ausfihrung von Abdichtungen mit FLK

6.5.6.1 Tab 9 ff Anschlusshéhen von Abdichtungshochziigen an aufgehende
Bauteile, Turen, und Durchfiihrungen

31
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[ ]
Planung entsprechend ONORM B3691 Tﬂﬂex

A 53 Nutzungskategorien und Nutzungsdauer von {Flilsigkunststoffen)
A

> > > >

p>N
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[ ]
Regelkonformitat | ONORM B 3691 | 5.3 Nutzungskategorien Tf'flex

Tabelle 1¢ Nutzungskategorien in Abhangigkeit der Schadensfolgeklasse und Nutzungsdauer

Schadensfolgeklasse analog ONORM EN 1990/Geb&udenutzung

ca CC2 CC3

zB zB zB

Lagergebaude ohne Wohn und Burogebaude | Gebaudemit hohen
besondere Giiter etc. etc. VersagensfolgenzBeine

Konzerthalle,
Krankenhaus) etc.
Geplante Nutzungsdauer
des Dachaufbaus

(in Jahren)
bis10 K1 - -
20 K2 K2 K3
30* K2 K3 K3

*Bei Flussigabdichtungen betragt die Ubliche Nutzungsdgeena® ETAG OO5 (alle Teile) maximal 25 Jahre.

33 TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[ ]
Regelkonformitat | ONORM B 3691 | 5.3 Nutzungskategorien Tﬂﬂex

Schadensfolgeklassen ,,Consequence Classes” gemiR EN 1990:2002 Anhang

Schadensfolge-

Merkmale Beispiele
klassen

Hohe Folgen
CC3 fiir Menschenleben oder sehr groRe wirtschaftiiche,
soziale oder umweltbeeintréchtigende Folgen

Triblinen, &ffentliche Geb&ude mit hohen
Versagensfolgen (2.B.: eine Konzerthalle)

Mittlere Folgen
cc2 fiir Menschenleben, betréchtliche wirtschaftliche,
soziale oder umweltbeeintrachtigende Folgen

Wohn- und Blrogebaude, &ffentlich Geb&ude mit
mittlerer Versagensfolge

Niedrige Folgen Landwirtschaftliche Gebéaude

cc1 flr Menschenleben und betréchtliche wirtschattliche, ohne regelméRigen Personenverkehr (2.B.:
soziale oder umweltbeeintrachtigende Folgen Scheunen, Gewachshauser)
TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[ ]
Regelkonformitat | ONORM B 3691 | 5.3 Nutzungskategorien Tﬂﬂex

Tabelle 1¢ Nutzungskategorien in Abhangigkeit der Schadensfolgeklasse und Nutzungsdauer

Schadensfolgeklasse analog ONORM EN 1990/Geb&udenutzung

cca CC2 CC3

zB zB zB

Lagergebaude ohne Wohn und Burogebaude | Gebaudemit hohen
besondere Gliter etc. etc. VersagensfolgenzBeine

Konzerthalle,
Krankenhaus) etc.
Geplante Nutzungsdauer
des Dachaufbaus

(in Jahren)
bis10 K1 - -
20 K2 K2 K3
30* K2 K3 K3

*Bei Flussigabdichtungen betragt die Ubliche Nutzungsdgeena® ETAG OO5 (alle Teile) maximal 25 Jahre.

YMZ YHXZ Yo Xod ! yg

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[ ]
Regelkonformitat | ONORM B 3691 | Bemessung Tﬂﬂex

Abdichtungen mit Flissigkunststoffen missen eine Européische Technische Zulassung (ETA) auf der Grund-
lage der besitzen.

Sie bestehen aus ein- oder mehrkomponentigen fliissigen Stoffen auf Basis von Reaktionsharzen
zur Verstarkuna und q"'hgrsfeﬂung einer g1elchmaﬁlgen Mindestschichtdicke. Die zu verwendende Elnlage

muss sein und eine Flachenmasse von mindestens : ufweisen. In Abhén-
gigkeit des Werkstoffes und der Nutzung sind Grundierungen bzw. Oberflachenschutzmaterialien zu verwen-
den.

Die wesentlichen Anforderungen an die Bemessung von flissig aufzubringenden Dachabdichtungen sind der
Tabelle 8 zu entnehmen.

Die Abdichtungen von durch Begriinung genutzten Dachflachen sind wurzelfest zu planen.

36 TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer

[ ]
Regelkonformitéat | Wie sehen die Leistungsstufen aus? Tﬂﬂex

Leistungsstufen fir flissige aufzubringende Dachabdichtungen nach ETAG 005 (alle Teile)

Die nachstehende Tabelle A.1 ist der DIN 18531-2:2017, Tabelle A.1 entnommen.
Tabelle A.1 — Leistungsstufen

Klassen Kurzzeichen Leistungsstufen
] M GemaiRigtes Klima
Klimazone
S Extremes Klima
w1 5 Jahre
Erwartete Nutzungsdauera w2 10 Jahre
w3 25 Jahre
P1 Geringe Beanspruchung
P2 Mifige Beanspruchung
Nutzlasten
P3 Normale Beanspruchung
P4 Besondere Beanspruchung
37 TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[ ]
Regelkonformitat | Wie sehen die Leistungsstufen aus? Tﬂﬂex

Leistungsstufen fir flissige aufzubringende Dachabdichtungen nach ETAG 005 (alle Teile)

L LLsuLuLL L DLaiop usiiuilg
S1 <5%
X S2 5 % bis 10 %
Dachneigung -
S3 10 % bis 30 %
S4 >30%
TL1 +5°C
. . TL2 -10°C
Niedrigste Oberflichentemperaturen
TL3 -20°C
TL4 -30°C
TH1 +30°C
. . TH2 +60° C
Héchste Oberfldchentemperaturen
TH3 +80°C
TH4 +90° C
a  Die Nutzungsklasse ist eine Abschatzung der Nutzungsdauer auf Basis der Ergebnisse von Dauerhaftigkeitsprifungen
nach ETAG 005. Fiir die Nutzungsdauerklasse W3 ist mindestens eine 5-jahrige Praxisbewdhrung des Abdichtungssystems
nachzuweisen.

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[ ]
Regelkonformitét | Leistungsstufen im ®Ennzeichen Tflﬂex

Beispielhafte Zulassung fir flissige aufzubringende Dachabdichtungen nach ETAG 005:

Triflex 03

ETA-03/0020 Dpachabdichtung Triflex ProTect

Nutzungskategorien:

Beanspruchung durch Feuer von auBen

DIN EN 13501-5; Klassen Broor (t1),
Broor (12), Broor (13) |+ Broof (t4)

Brandverhalten DIN EN 13501-1: Klasse E

Nutzungsdauer: w3

Klimazonen: Mund S

Nutzlasten: P1 bis P4

Dachneigung: S1 bis S4

Niedrigste Oberflichentemperatur: TL4

Héchste Oberflachentemperatur: TH4

Aussage zu gefahrlichen Stoffen: keine enthalten

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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Triflex

Tabelle 8 — Bemessung von fliissig aufzubringenden Dachabdichtungen

Stoffe Anwendungs- Leistungsstufen nach |Mindestschicht-
kategorie ETAG 0052 dickeb
mm
K1 Klimazone S, 1,8
K2 erwartete Nutzungsdauer 2,0
W3,
Fliissig aufzubringende Dachneigung $1, 52, $3, S4,
Dachabdichtungen, welche
die Eigenschaften nach ETAG Nutzlast P4,
005 erfiillen K3¢ tiefste Oberflichentempe- 24
ratur TL4,
hochste Oberflachentempe-
ratur TH4

a  siehe Anhang A

b Kein Einzelwert darf die Mindestschichtdicke im durchgetrockneten Zustand um mehr als 5 %
unterschreiten. Wenn die in der Européischen Technischen Bewertung angegebene Mindestschichtdicke
groReristals die in dieser ONORM geforderte Mindestschichtdicke, so gilt der héhere Wert.

T Die (ibliche Nutzungsdauer von Fliissigabdichtungen betragt gemdf ETAG 005 25 Jahre. ____—>

40 TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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Planung entsprechend ONORM B3691 Tflﬂex

A 5.4 Regelgefalle

> > > >

=N

41 TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[ ]
Planung | Untergrund | Gefalle Tﬂﬂex

5.4.1 Regelgefalle
Das Gefélle fiir Dachabdichtungen ist im Regelfall mit mind. 2%, gemessen in der
Falllinie der jeweiligen Dachflachen, zu planen.

2%

42
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[ ]
Planung | Untergrund | Gefalle Tﬂﬂex

5.4.2 Unterschreitung des Regelgefélles

Die Unterschreitung des Gefalles der Dachflachen gemaf 5.4.1 ist nur bei Sanierungs
zulassig.

Unter folgenden Bedingungen darf das Regelgefalle gemaf 5.4.1 um bis zu 50%
unterschritten werden:

bei Dachaufbauten der Kategorie K1 ohne weitere MaBnahmen

bei Dachaufbauten der Kategorie K2, sofern die Art und Dicke der Abdichtung
geman Tabelle 7 der Kategorie K3 entsprechen

bei Dachaufbauten der Kategorie K3 ist eine Unterschreitung des Regelgefalles
nicht zulassig.

43
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[ ]
Planung | Untergrund | Gefalle Tﬂﬂex

U mind. 2%

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[ ]
Planung | Untergrund | Gefalle Tﬂﬂex

Gefalleverlust durch konstruktive MaRnahmen

Die Hohe des Gesamtaufbaus von Tropfblechen und Abschlussprofilen wird oftmals
unterschatzt und fihrt zu einer unbeabsichtigten Unterschreitung des Regelgefalles.

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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[ ]
Planung | Untergrund | Gefalle Tﬂﬂex

Bei Abdichtungen mit Beschichtungen oder bei einfachen Beschichtungsaufbauten,
dirfen keine Kompromisse eingegangen werden.

Das Regelgefalle
sollte bei teilweise
oder ganzlich
bewitterten
Balkonen,
Terrassen und
Laubengangen
nicht
unterschritten
werden.

o0 Aus 2,0 % Gefalle werden schnell mal nur 1,6 %

46 TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer

[ ]
Planung | Untergrund | Gefalle Tflﬂex

min. 3 mm
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[ ]
Planung | Untergrund | Gefalle Tﬂﬂex

Rinnenflansch ca. 3 mm
in den Untergrund einlassen

min. 3 mm

Wir empfehlen auf unsere vorgefertigten, speziell fur diese Anwendungen
entwickelten, BalkomAbschlussprofile zurtickzugreifen.

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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Planung entsprechend ONORM B3691 Tﬂﬂex

A

A

A 5.6 Tab. 3 Anforderungen an den Untergrund
A Rauheit
A Ebenheit (siehe auch ON DIN 18202)
A Sauberkeit
A Trockenheit

A
A

A

A

A

TriflexTechnik Osterreich | Architekten und Planer
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Triflex

Planung entsprechend ONORM B3691

Tabelle 3 — Anforderungen an den Untergrund

Dachaufbauten mit Polymerbitumen- Dachaufbauten mit

Eigenschaft und Kunststoffdichtungsbahnen Fliissigabdichtungen
grat- und tiberzahnfrei,
Rautiefe:
unter Kunststoffbahnen und Bitu- Rautiefe zwischen 0,5 mm und 1,2 mm

men-Kaltselbstklebebahnen < 2,0 mm,
unter geflimmten Bitumen-
bahnen = 3,0 mm

Ebenheit geméfl ONORM DIN 18202:2013, Tabelle 3, Zeile 3,
Unebenheiten diirfen nur flach verlaufend sein.
kein Staub, Sand oder Rost, keine
Zementschlimme, losen Teile, Farb- und

Sauberkeit besenrein Olreste, Nachbehandlungsmittel und kein
Strahlgut

M ol che a1 genechain]ic e Oberfliche augenscheinlich trocken;

Irockenheit Oberfliche augenscheinlich trocken falls CM-Messung: maximal 4 %

ANMERKUNG Das Abdichtungssystem umfasst je nach Aufbau diffusionshemmende Schichten,
Dammungen, Abdichtungen u. dgl.
a  Der Feuchtigkeitsgehalt von mineralischen Baustoffen kann nach der Calciumcarbid-Methode
gemdfd ONORM B 3732:2016, B.7.3.4 bestimmt werden.
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Asphalt und Betonuntergriinde sind durch:
T Schleifen, Frasen, Kugelbder Sandstrahlen vorzubehandeln
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Tabelle 3 — Anforderungen an den Untergrund

Eigenschaft Dachaufbauten mit Polymerbitumen- Dachaufbauten mit
g und Kunststoffdichtungsbahnen Fliissigabdichtungen
grat- und tiberzahnfrei,
Rautiefe:
. unter Kunststoffbahnen und Bitu- . .
Rauheit men-Kaltselbstklebebahnen < 2,0 mm, Rautiefe zwischen 0,5 mm und 1,2 mm
unter geflimmten Bitumen-
bahnen < 3,0 mm
gemif ONORM DIN 18202:2013, Tabelle 3, Zeile 3,
Unebenheiten diirfen nur flach verlaufend sein.
kein Staub, Sand oder Rost, keine

Sauberkeit besenrein ‘Zementschlimme, losen Teile, Farb- und

Olreste, Nachbehandlungsmittel und kein

Strahlgut
. Oberfldche augenscheinlich trocken;

Trockenheit Oberfldche augenscheinlich trocken falls CM-Messung: maximal 4 %z
ANMERKUNG Das Abdichtungssystem umfasst je nach Aufbau diffusionshemmende Schichten,
Dammungen, Abdichtungen u. dgl.
4 Der Feuchtigkeitsgehalt von mineralischen Baustoffen kann nach der Calciumcarbid-Methode
gemdfi ONORM B 3732:2016, B.7.3.4 bestimmt werden.
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Malftoleranzen im Hochbau
Ebenheitstoleranzen fur Flachen von Decken und Wanden

Geltungsbereich

Diese Norm gilt fur die Ebenheitund Toleranzender Flachevon Decken(Ober und Unterseite), Estrichen,
Bodenbelagerund Wanden Siegilt auch fur vergleichbareFlachensonstigerbaulicher Anlagen,soweit nicht
andereallgemeinegliltige Festlegungervorliegen

Ebenheitstoleranzen
Werdenin der folgendenTabellea S NK | & 8 NR S it BuEnheitvon Flachengestellt, so sind diese
gesondertzuvereinbarenund die dafir erforderlichenMaRnahmenrbei der Planungfestzulegen

a ! dzaalis®iB118202(April2013
NormenausschuBauweser(NABagim DINDeutschesnstitut fir Normunge.V.a
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1 lIstflache L, I, Messpunktabstand
2 Messlatte t,, t, Stichmass
3 Fluchtgerade der Messlatte
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Zeile Bauteile / Funktionen Ebenheitstoleranzen in mm bei
Abstand der MeBpunkte bis

04m|1m*|4m9|10m*| 15m

1 Nicht flachenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton

und Unterbéden. 10 15 20 25 30

2a | Nicht flichenfertige Oberseiten von Decken oder Bo-
denplatten zur Aufnahme von Bodenaufbauten, 2.B.
Estriche im Verbund oder auf Trennlage, schwimmen- 5 8 12 15 20
den Estrichen, Industriebéden, Fliesen- und Plattenbela-
gen im Mortelbett.

2b | Flachenfertige Oberseiten von Decken oder Bodenplat-
ten flr untergeordnete Zwecke, z.B. in Lagerrdumen, 5 8 12 15 20
Kellern, monolithische Betonb&den

3 Flachenfertige Béden, z.B. Estriche, als Nutzestriche.
Estriche zur Aufnahme von Bodenbeldgen, Bodenbeld- 2 4 10 12 15
ge, Fliesenbelage gespachtelte und geklebte Belage.

4 | Wie Zeile 3, jedoch mit erhshten Anforderungen, z.B.

selbstveriaufende Massen. 1 3 9 12 15
5 | Nicht flachenfertige Wande und Unterseiten von Rohde- 5 10 15 25 30
cken.
6 Flachenfertige Wande und Unterseiten von Decken, z.B.
geputzte Wande, Wandbekleidungen, untergehangten 3 5 10 20 25
Decken.
7 Wie Zeile 6, jedoch mit erhdhten Anforderungen. 2 3 8 15 20

*) Zwischenwerte sind geradlinig einzuschalten und auf mm 2u runden.
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Fazit
- Inder Bauphasest eswichtig, dassdie zulassigenToleranzeneingehaltenund
kontrolliert werden, um Mehrleistungen der Gewerke zu verhindern

- Allen Beteiligten muss im Vorfeld bereits verdeutlicht werden, dass ein
handgemachter Boden immer gewisse Toleranzen aufweisen kann

- Diein der Norm angegebenerGrenzwertestellen die fur Standardleistungen
durchschnittlicherund iblicher Ausfiihrungsarim Rahmeniiblicher Sorgfaltzu
erreichende Genauigkeiten dar.  Dariiber hinausgehende Anforderungen
mussengesondertvereinbartwerden.
(SchleifenGefalleerstellungNivellierung,. alseigenePosition)
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Tabelle 3 — Anforderungen an den Untergrund

Eigenschaft Dachaufbauten mit Polymerbitumen- Dachaufbauten mit
& und Kunststoffdichtungsbahnen Fliissigabdichtungen
grat- und tiberzahnfrei,
Rautiefe:
. unter Kunststoffbahnen und Bitu- . .
Rauheit men-Kaltselbstklebebahnen < 2,0 mm, Rautiefe zwischen 0,5 mm und 1,2 mm
unter geflammten Bitumen-
bahnen < 3,0 mm
Ebenheit gemif ONORM DIN 18202:2013, Tabelle 3, Zeile 3,
Unebenbheiten diirfen nur flach verlaufend sein.
kein Staub, Sand oder Rost, keine
] ! besenrein ‘Zementschlimme, losen Teile, Farb- und
’ : Olreste, Nachbehandlungsmittel und kein
Strahlgut
e e T 15 e i aenechoim]ic e Oberflache augenscheinlich trocken;
Trockenheit Oberflache augenscheinlich trocken falls CM-Messung: maximal 4 %z
ANMERKUNG Das Abdichtungssystem umfasst je nach Aufbau diffusionshemmende Schichten,
Dammungen, Abdichtungen u. dgl.
a  Der Feuchtigkeitsgehalt von mineralischen Baustoffen kann nach der Calciumcarbid-Methode
gemifs ONORM B 3732:2016, B.7.3.4 bestimmt werden.
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Planung entsprechend ONORM B36Jtockenheit ﬂ ex
Tabelle 3 — Anforderungen an den Untergrund
Eigenschaft Dachaufbauten mit Polymerbitumen- Dachaufbauten mit
& und Kunststoffdichtungsbahnen Fliissigabdichtungen
grat- und tiberzahnfrei,
Rautiefe:
. unter Kunststoffbahnen und Bitu- . .
Rauheit men-Kaltselbstklebebahnen < 2,0 mm, Rautiefe zwischen 0,5 mm und 1,2 mm
unter geflimmten Bitumen-
bahnen < 3,0 mm
Ebenheit gemif ONORM DIN 18202:2013, Tabelle 3, Zeile 3,
Unebenbheiten diirfen nur flach verlaufend sein.
kein Staub, Sand oder Rost, keine
Sauberkeit besenrein ‘Zementschlimme, losen Teile, Farb- und
Olreste, Nachbehandlungsmittel und kein
Strahlgut
. - Oberflache augenscheinlich trocken;
Oberflache augenscheinlich trocken falls CM-Messung: maximal 4 %z

ANMERKUNG Das Abdichtungssystem umfasst je nach Aufbau diffusionshemmende Schichten,

Dammungen, Abdichtungen u. dgl.

4 Der Feuchtigkeitsgehalt von mineralischen Baustoffen kann nach der Calciumcarbid-Methode

gemdfi ONORM B 3732:2016, B.7.3.4 bestimmt werden.
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CMMessung
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> > > >

A 5.6.1 Untergriinde aus Beton
A Zulassige Rissbreiten
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Was sind die Folgen einer Belagsverlegung auf einem zu feuchten Estrich?
Hier muss zwischeBalciumsulfatestricheand Zementestrichen unterschieden werden.

CalciumsulfatestrichéAnhydridestrich verlieren ihre Festigkeit im feuchten Zustand. Wird ein
Calciumsulfatestriciau friih belegt/beschichtet, mit zum Beispiel einem keramischen Belag im
Diinnbettmértel oder einer Beschichtung, so kann sich Feuchtigkeit in der oberen Estrichrandzo
anreichern. Als Folge verliert diese ihre Festigkeit und damit der Belag beziehungsweise der
Mortel die Haftung. Nur fir Innenrdume geeignet.

Geringer Schwund, darf keiner dauerhaften Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

-> Ausheizen, Heizprotokoll !

BeiZementestricherund zementérenDinnbettmdrteln ist weniger der erhdhte Feuchtegehalt

bei einer zu frihen Belagsverlegung kritisch, denn Zemente sind hydraulische Bindemittel und
erharten auch unter Wasser, sofern nicht feuchteempfindliche Zusétze enthalten sind. Vielmehr
das Schwinden eines Zementestrichs fuhrt zu den bekannten Sch&deissbildungen,
Aufschiisselim Randbereich
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